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ABSTRAKT
Kovové spojovacie prvky st slabym miestom pri poZiari drevostavieb. Clanok
prezentuje ndvrhy rieSeni na zvySenie ich bezpecnosti pri poziari.
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ABSTRACT
Metal connection elements are the weak point in the fire wooden houses. This paper
presents proposals for solutions to increase their safety in case of fire.
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1 UVOD

Drevo méa technické vlastnosti, ktoré ho preduruji na vsSeobecné pouzitie.
Zhotovuju sa z neho predmety vSetkého druhu, stavby, ndbytok, hudobné nastroje ako
aj predmety umeleckého charakteru. Dosial’ sa zachovali unikatne historické pamiatky
z dreva, ako sochy, oltare, vyrezavany nabytok, i celé¢ drevené stavby, kostoliky,
zvonice, brany, ¢asti hradov a zamkov.

Drevo je pomerne l'ahko a ekonomicky nenaro¢ne opracovatené a spraco-
vatel'né. V stasnosti rezonuji jeho pozitivne ekologické parametre oproti inym
stavebnym materidlom. D4 sa spéjat’ bez pomoci cudzich spojovacich prvkov, ale aj
pomocou nich, lepit’ a rozne upravovat’. Popri technickych a estetickych prednostiach,
prinosom dreva je aj to, ze vytvara pre Cloveka pozitivhu psychosomaticki
mikroklimu [2]. Prave spajanie dreva pomocou kovovych spojovacich prvkov je
predmetom tohto ¢lanku.
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2 KOVOVE SPOJOVACIE PRVKY

Na obr. 1 uvadzame niekolko prikladov spojovacich prvkom na drevo —
drevené konstrukéné prvky drevostavieb.

Obrazok 1 Priklady najcastejsie pouzivanych spojovacich prvkov v drevostavbach

Vyvoj spojovaci materialov, ich tvarov, spojovacej plochy (jej velkost’ a kon-
Strukcia), samotny kovovy materidl (ocel’, legovanéd ocel, titan, hlinik), to vSetko je
dimenzované na jedini funkciu — spéjanie, pevnost’ spoja. V pripade poZiaru nastava
intenzivnej$i ohrev kovovych prvkov vplyvom ich dobrej tepelnej vodivosti. Ta je
niekol’ko ndsobne vicsSia ako idreva alebo materidlov na baze dreva. Tento fakt
dokumentuje obrdzok 2, ktory je z modelového pozZiarneho testu dvojpodlaznej
drevostavby (16.5.2012 Fires s.r.o Batizovce [1]). Kovové skrutky viedli teplo
Z poziaru tak intenzivne, Ze v ich okoli nastava zuholnatenie dreva. Tam kde nebola
pritomnost” kovovych prvkov je drevo pod tou istou izola¢nou konsStrukciou bez
zmeny po tepelnom zat'azeni (pozri obr. 3 [1]).

Obrazok 2 Stopy zuholnatenia OSB dosky v okoli kovovych spojovacich prvkov [1]
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Obrdzok 3 Drevo bez stop zuholnatenia pri absencii kovovych spojovacich prvkov [1]

3 EUROCODE 5 A RIESENIE TOHTO PROBLEMU

Vyvoj spojovaci materialov, ich tvarov, spojovacej plochy (jej velkost’ a kon-
Strukcia), samotny kovovy material (ocel’, legovand ocel, titan, hlinik), to vSetko je
dimenzované tak, aby zarucilo pevnost’ spoja, statiku konstrukcie. Problém, ako to
bolo naznacené, nastdva pripade poziaru. Pre zabezpecenie stability aj v pripade
poZziaru je nevyhnutné kovové spojovacie prvky kryt drevom, alebo inym materidlom
s nizkou tepelnou vodivostou (pozri obr. 4 [3]).
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Obrazok 4 Sposoby krytia kovovych spojovacich prvkov drevenymi prvkami[3]
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Podmienkou pre zachovanie stability konStrukcie podla Eurokdédu 5 je
zachovanie postaCujuceho prierezu konstrukcie pod zuholnatenou vrstvou, ako to
znazornuje obr. 5. Takymto sposobom je mozZné zachovat stabilitu konStrukcie,
konkrétne poziarnu odolnost’ R 60 min.

Obrizok 5 Zapustenie kovovych spojovacich prvkov do pozadovanej hibky dreveného prvku[3]

4  ZAVER

Drevo povazujeme za horlavy stavebny materidl. Existuji vSak rieSenia jeho
upravy, konstrukénych a technickych rieSeni, ktoré¢ dokazu zabezpecit’ jeho potrebné
parametre z hl'adiska bezpecnosti stavby vratane protipoziarnej ochrany.
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